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Svařování a spojování plastů

1. Obecné požadavky na svařování plastů, dle jednotlivých prvků, které mají být brány v úvahu. 
Pozn.: Mírnější kritérium musí být odsouhlaseno odběratelem.

2. Pokud je v daném projektu určeno, že se jedná o provedení nerozebíratelných spojů buď na:

a) důležitých zařízeních

b) méně důležitých zařízeních

c) nedůležitých zařízeních

ve smyslu dokumentu „TECHNICKÝ KÓD PRO SVAŘOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z TERMOPLASTŮ PRO KLASICKÉ ELEKTRÁRNY A NEJADERNOU ČÁST JADERNÝCH ELEKTRÁREN“ pak se vyžaduje jeho použití pro splnění požadavků na svařování. 
1 TECHNICKÝ KÓD PRO SVAŘOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z TERMOPLASTŮ PRO KLASICKÉ ELEKTRÁRNY A NEJADERNOU ČÁST JADERNÝCH ELEKTRÁREN, ev.č. ČSÚ – UNO/01/2011
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