	Závazné normy, technické kódy a technická pravidla

Oblast systém kvality a environment

	ČSN EN ISO 3834-1
	Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

	ČSN EN ISO 3834-2
	Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

	ČSN EN ISO 3834-3
	Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost

	ČSN EN ISO 3834-4
	Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost

	ČSN EN ISO 3834-5
	Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4

	ČSN EN ISO/TR 3834-6
	Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834

	ČSN EN 14717
	Svařování a příbuzné procesy - Environmentální kontrolní seznam

	ČSÚ – UNO/01/2011
	Technický kód pro svařování konstrukcí z termoplastů pro klasické elektrárny a nejadernou část jaderných elektráren


	Oblast bezpečnostních opatření při svařování

	ČSN 05 0600
	Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk

	ČSN 05 0601
	Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

	ČSN 05 0610
	Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

	ČSN 05 0630
	Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

	ČSN 05 0650
	Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov


	Oblast kvalifikace postupů svařování

	ČSN EN 13134
	Tvrdé pájení – Zkouška postupu pájení

	ČSN EN ISO 14555
	Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů

	ČSN EN ISO 15609-1
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování

	ČSN EN ISO 15609-2
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování

	ČSN EN ISO 15609-5
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Specifikace postupu svařování - Část 5: Odporové svařování

	ČSN EN ISO 15610
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

	ČSN EN ISO 15611
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti

	ČSN EN ISO 15612
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování

	ČSN EN ISO 15613
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

	ČSN EN ISO 15614-8
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí

	ČSN EN ISO 15614-12
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování

	ČSN EN ISO 15614-1
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu

	ČSN EN ISO 15614-2
	Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

	ČSN EN ISO 17660-1
	Svařování-Svařování betonářské oceli-část 1:Nosné svarové spoje

	ČSN EN ISO 17660-2
	Svařování-Svařování betonářské oceli-část 2:Nenosné svarové spoje

	TNI CEN ISO/TR 15608
	Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin

	TNI CEN ISO/TR 20172
	Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály


	Oblast plánování výroby

	ČSN 05 0211
	Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady

	ČSN EN ISO 13916
	Svařování – Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu

	ČSN EN ISO 9013
	Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu

	ČSN EN 1011-1
	Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

	ČSN EN 1011-2
	Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

	ČSN EN 1011-3
	Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

	ČSN EN 1011-4
	Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku

	ČSN EN 1011-5
	Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí

	ČSN EN 10204
	Kovové výrobky -  Druhy dokumentů kontroly

	ČSN EN ISO 17662
	Svařování-Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností

	ČSN EN 12952-1 
	Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky 

	ČSN EN 12953-1 
	Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky 

	ČSN EN 13445-1
	Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně

	ČSN EN 13445-2
	Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

	ČSN EN 13445-3
	Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

	ČSN EN 13445-4
	Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

	ČSN EN 13445-5
	Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

	ČSN EN 13445-6
	Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

	ČSN EN 13480-1
	Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně

	ČSN EN 13480-2
	Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

	ČSN EN 13480-3
	Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

	ČSN EN 13480-4
	Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

	ČSN EN 13480-5
	Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

	ČSN 130020
	Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody


	Oblast  kvalifikace personálu

	ČSN EN ISO 14731
	Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.

	ČSN 050705
	Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

	ČSN EN 287-1
	Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

	ČSN EN 1418
	Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů pro tavné svařování a seřizovačů odporového svařování pro plně mechanizované a automatické svařování kovových materiálů

	ČSN EN ISO 9606-2
	Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny

	ČSN EN ISO 9606-3  
	Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi

	ČSN EN ISO 9606-4  
	Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu

	ČSN EN ISO 9606-5  
	Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

	ČSN EN ISO 15618-1
	Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra

	ČSN EN ISO 15618-2
	Svářeči-potápěči a svářečští operátoři pro hyperbarické svařování a sucha

	ČSN EN 13067
	Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařovaní spojů z termoplastů

	ČSN EN 13133
	Tvrdé pájení-Zkouška svářeče

	ČSN EN ISO 17660-1  
	Svařování betonářské oceli-Část 1:Nosné svarové spoje

	ČSN EN ISO 17660-2 
	Svařování betonářské oceli-Část 2:Nenosné svarové spoje

	TNI CEN/TR 15589
	Nedestruktivní zkoušení – Pravidla procesu pro schvalování NDT pracovníků uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení

směrnice 97/23/EC

	TP
 C 027
	Technické pravidlo česká svářečská společnost ANB:

Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží)

	TP A 034 
	Doškolení a přezkoušení svářečů a svářečských dělníků z bezpečnostních ustanovení

	TP A 124 
	Zaškolení pracovníků podle ČSN 05 0705

	TP A 210 
	Zkoušky svářečů podle ČSN 05 0705

	TP A 215 
	Zkoušky páječů - tvrdé pájení. Aplikace ČSN EN 13133

	TP A 216
	Technické pravidlo česká svářečská společnost ANB:

Zkoušky svářečů-tupé svary tyčí

	TP A 217
	Technické pravidlo česká svářečská společnost ANB: Zkoušky svářečů-svařování betonářských ocelí

	TP B 100
	Organizace přípravných kurzů pro zkoušky svářečů plastů v systému CWS ANB

	TP B 101
	Organizace kurzů pro evropské svářeče termoplastů – EPW

	TP B 302
	Kvalifikace vyššího svářečského personálu pro svařování plastů 


Dále jsou závazné  Harmonizované normy dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
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14. Nafizeni vlady &. 26/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na tlakova zafizeni, ve znéni nafizeni vlady &. 621/2004 Sb.

Ceské technické normy piejimajici harmonizované EN ozndmené v Ufednim véstniku Evropské unie

Ceska technicka
norma / zména

T¥.
znak

Datum
vydani

ZruSena ke dni /
Nahrazena CSN: vydani

Nizev CSN

Harmonizovana
EN, HD / zména

Véstnik UNMZ
harmenizace CSN

CSNEN 473

01 5004

09/01

2009-02-01

Nedestruktivni zkouseni - Kvalifikace a certifikace pracovnikil
nedestruktivniho zkoueni - V§eobecné zdsady

EN 473:2000

04/04

CSN EN 473/A1

01 5004

04/06

2009-02-01

Nedestruktivni zkougeni - Kvalifikace a certifikace pracovnikil
nedestruktivniho zkoueni - V§eobecné zdsady

EN 473/A1:2005

06/07

CSN ENISO 898-5

02 1005

10/99

Mechanické vlastnosti spojovacich souddsti z uhlikové a legované
oceli - Cést 5: Stavécel §rouby a podobné zivitove souddsti
nenamdhané tahem

EN ISO 898-5:1998

04/04

CSN ENISO 15614-1

050313

05/05

Stanoveni a kvalifikace postupll svafovani kovovych materidli -

Zkougka postupu svafovani - Cast 1: Obloukové a plamenové
‘ovani niklu a slitin niklu

EN ISO 15614-1:2004

06/07

CSN ENISO 15614-1/A1

050313

09/08

svafovani ocelf a obloukové

Stanoveni a kvalifikace postuptl ovin{ kovovych materiali -
Zkouska postupu svafovani - Cast 1: Obloukové a plamenové
svafovdni oceli a obloukové svafovini niklu a slitin niklu

EN ISO 15614-1/A1:2008

09/08

CSN ENISO 15614-11

050313

06/03

Stanoveni a kvalifikace postupll svafovani kovovych materidli -
Zkougka postupu svafovani - Cdst 11: Elektronové a laserové
svafovini

EN ISO 15614-11:2002

04/04

CSN ENISO 15614-4

050313

04/06

Stanoveni a kvalifikace postuptl ovini{ kovovych materiali -
Zkouska postupu svafovani - Cdst 4: Konednd Gprava hlinikovych
odlitki svafovanim

EN ISO 15614-4:2005

06/07

CSN ENISO 15614-5

050313

06/05

Stanovent a kvalifikace postupt svafovani kovovych material -
Zkougka postupu svafovani - Cast 5: Obloukové svafovani titanu,
zirkonu a jejich slitin

EN ISO 15614-5:2004

06/07

CSN ENISO 15614-6

050313

02/07

Stanoveni a kvalifikace postupll svafovani kovovych materidli -
Zkougka postupu svafovani - Cast 6: Obloukové a plamenové
svafovani médi a slitin medi

EN ISO 15614-6:2006

06/07

CSN ENISO 15614-7

050313

12/07

Stanoveni a kvalifikace postupll svafovani kovovych materidli -
Zkougka postupu svafovani - Cdst 7: Navafovani

EN ISO 15614-7:2007

09/08

CSN ENISO 15614-8

050313

04/03

Stanoveni a kvalifikace postupll svafovani kovovych materidlii -
Zkougka postupu svafovani - Cdst 8: Svafovani spojl trubek s
trubkovnici

EN ISO 15614-8:2002

04/04

CSN ENISO 15614-2

050314

01/06

Stanoveni a kvalifikace postupll svafovani kovovych materidli -
Zkouka postupu svafovani - Cdst 2: Obloukové svafovani hliniku a
jeho slitin

EN ISO 15614-2:2005

06/07

187
CSNENISO 15613 050318 06/05 Stanoveni a kvalifikace postupil svafovani kovovych materidli - ENISO 15613:2004 06/07
Kvalifikace na zdkladé pfedvyrobni zkougky svafovani

CSNENISO 15620 050325 04/02 Svafovdni - Tieci svafovdni kovovych materidli EN ISO 15620:2000 04/04

CSNEN 287-1 050711 11/04 Zkousky svafecli - Tavné svafovani - Cést 1: Oceli EN 287-1:2004 06/07

EN 287-1/AC:2004

CSN EN 287-1/A2 050711 08/06 Zkousky svi EN 287-1/A2:2006 06/07

CSN EN ISO 9606-2 050712 10/05 Zkousky sv EN ISO 9606-2:2004 06/07

CSN EN ISO 9606-3 050713 08/00 Zkousk: 04/04

CSN EN ISO 9606-4 050714 08/00 Zkousky s 5 04/04

CSN EN ISO 9606-5 050715 06/01 Svafovani - Zkousky svafecl - Tavné svafovini - Cést 5: Titana  EN [SO 9606-5:2000 04/04
slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

CSNEN 13133 055905 11/01 Tvrdé pdjeni - Zkouska pdjece EN 13133:2000 04/04

CSNEN 13134 055906 11/01 Tvrdé pdjeni - Zkougka postupu pdjeni EN 13134:2000 04/04

CSNEN 13611 06 1820 07/08 Bezpednostni a fidici piistroje pro hofdky a spotiebi¢e plynnych EN 13611:2007 09/08
paliv - Vieobeené pozadavky

CSN EN 12952-1 07 7604 10/02 Vodotrubné kotle a pomocnd zat'izeni - Cast 1: Vieobecné EN 12952-1:2001 04/04
pozadavky

CSN EN 12952-10 07 7604 06/03 Vodotrubné kotle a pomocend zafizeni - Cast 10: PoZadavky na EN 12952-10:2002 04/04
zabezpedovaci zafizeni proti pietlaku

CSN EN 12952-11 07 7604 02/08 Vodotrubné kotle a pomocend zafizeni - Cast 11: PoZadavky na EN 12952-11:2007 09/08
omezovaci zafizeni pro kotle a pfisluenstvi

CSN EN 12952-14 07 7604 02/05 Vodotrubné kotle a pomocend zaf fzeni - Cast 14: PoZadavky na EN 12952-14:2004 06/07
spalinové soustavy DENOX, vyuZivajici kapalny épavek a ¢pavkové
vody

CSN EN 12952-16 07 7604 08/03 Vodotrubné kotle a pomocend zaffzeni - Cast 16: PoZadavky na EN 12952-16:2002 03/06
soustavy pro spalovani na ro§tu nebo ve fluidni vrstvé pro kotle na
pevnd paliva

CSNEN 12952-2 07 7604 11/02 Vodotrubné kotle a pomocnd zafizen{ - Cést 2: Materialy pro ¢asti  EN 12952-2:2001 04/04
kotlii a piislu§enstvi namdhanych tlakem

CSN EN 12952-3 07 7604 05/03 Vodotrubné kotle a pomocnd zat'izeni - Cést 3: Konstrukce a EN 12952-3:2001 04/04
vypodet &asti namdhanych tlakem

CSN EN 12952-5 07 7604 03/03 Vodotrubné kotle a pomocend zaf'izeni - Cast 5: Provedeni a EN 12952-5:2001 04/04
konstrukee &ésti kotle namdhanych tlakem

CSN EN 12952-6 07 7604 05/03 Vodotrubné kotle a pomocnd zaf'izeni - Cést 6: Kontrola pfi vyrob&; EN 12952-6:2002 04/04
dokumentace a znadeni ¢asti kotle namdhanych tlakem

CSN EN 12952-7 07 7604 02/03 Vodotrubné kotle a pomocnd zaf izeni - Cast 7: PoZadavky na vystrojEN 12952-7:2002 04/04
kotle

CSN EN 12952-8 07 7604 05/03 Vodotrubné kotle a pomocena zaf fzeni - Cast 8: PoZzadavky na EN 12952-8:2002 04/04
spalovaci zafizeni kotldl na plynnd a kapalnd paliva

CSN EN 12952-9 07 7604 08/03 Vodotrubné kotle a pomocena zaf fzeni - Cast 9: PoZzadavky na EN 12952-9:2002 03/06
spalovaci zafizeni kotlll na pragkova paliva

CSNEN 14222 077822 10/03 Vilcové kotle z korozivzdorné oceli EN 14222:2003 03/06

188
CSNEN 12953-1 07 7853 02/03 Vilcové kotle - Cast 1: Vieobecné poZadavky EN 12953-1:2002 04/04

CSN EN 12953-12 07 7853 04/04 Vilcové kotle - Cast 12: PoZadavky na spalovaci zafizeni kotli na  EN 12953-12:2003 06/07
pevnd paliva pro spalovdni na ro§tu

CSNEN 12953-2 07 7853 03/03 Vilcové kotle - Cast 2: Materidly pro ¢dsti kotll a pfislu§enstvi EN 12953-2:2002 04/04
namdhanych tlakem

CSNEN 12953-3 07 7853 04/03 Vilcové kotle - Cast 3: Konstrukee a vypodet ¢asti namahanych EN 12953-3:2002 04/04
tlakem

CSNEN 12953-4 07 7853 05/03 Vilcové kotle - Cést 4: Provedenf a konstrukee ¢dsti kotle EN 12953-4:2002 12/08
namdhanych tlakem

CSN EN 12953-5 07 7853 05/03 dlcové kotle - Cast 5: Kontrola pfi vyrobé, dokumentace a znadeni EN 12953-5:2002 04/04

ti kotle namdhanych tlakem

CSNEN 12953-6 07 7853 06/03 Vilcové kotle - Cast 6: PoZadavky na vystroj kotle EN 12953-6:2002 04/04

CSN EN 12953-7 07 7853 06/03 Vilcové kotle - Cast 7: PoZadavky na spalovaci zafizeni kotlina ~ EN 12953-7:2002 04/04
kapalnd a plynnd paliva

CSN EN 12953-8 07 7853 08/02 Vilcové kotle - Cast 8: Pozadavky na zabezpecovaci zafizeni proti  EN 12953-8:2001 04/04
pietlaku

CSN EN 12953-9 07 7853 (02/08 Vilcové kotle - Cast 9: PoZzadavky na omezovaci zafizeni pro kotle aEN 12953-9:2007 09/08
piisluSenstvi

CSNEN 12542 07 8212 04/03 Stabilni svafované ocelové sériové vyrabéné nadzemni vilcové EN 12542:2002 04/04
zisobniky pro skladovani LPG o objemu do 13 m® v&etné - Navrh a
vyroba

CSN EN 12542/A1 07 8212 05/05 Stabilni svafované ocelové sériové vyrabéné nadzemni vilcové EN 12542/A1:2004 06/07
zisobniky pro skladovani LPG o objemu do 13 m® véetné - Navrh a
vyroba

CSNEN 13799 07 8436 08/03 Meéfidla obsahu pro zisobniky LPG EN 13799:2002 09/08

CSN EN 13799/1 07 8436 11/07 Meéfidla obsahu pro zisobniky LPG EN 13799/AC:2007 09/08

CSN EN 13175+A2 07 8465 11/07 Zatizeni a piislu§enstvi na LPG - Specifikace a zkouseni armatura  EN 13175+A2:2007 09/08
tvarovek pro zdsobniky na zkapalnéné uhlovodikové plyny (LPG)

CSNEN 14129 07 8634 04/05 Pojistné ventily pro zésobniky na zkapalnéné uhlovodikové plyny  EN 14129:2004 06/07
(LPG)

CSNEN 14071 07 8635 05/05 Pojistné ventily pro zésobniky na zkapalnéné uhlovodikové plyny  EN 14071:2004 06/07
(LPG) - Piislugenstvi

CSNEN 14570 07 8670 08/05 enstvi na LPG - PiisluSenstvi nadzemnich a EN 14570:2005 06/07
podzemnich zdsobniki pro skladovani LPG

CSNEN 14570/A1 07 8670 08/06 enstvi na LPG - PiisluSenstvi nadzemnich a EN 14570/A1:2006 06/07
podzemnich zdsobniki pro skladovani LPG

CSN EN 13480-1 13 0020 06/03 Kovovad primyslovd potrubi - Cést 1: Vieobecng EN 13480-1:2002 04/04

CSN EN 13480-1/AL 13 0020 02/06 Kovova priimyslovd potrubi - Cést 1: Vieobecng EN 13480-1/A1:2005 06/07

CSNEN 13480-2 13 0020 06/03 Kovovd primyslovd potrubi - Cést 2: Materialy EN 13480-2:2002 04/04

CSN EN 13480-3 13 0020 11/03 Kovovad primyslovd potrubi - Cést 3: Konstrukee a vypodet EN 13480-3:2002 04/04

CSN EN 13480-3/A1 13 0020 02/06 Kovovad primyslovd potrubi - Cést 3: Konstrukee a vypodet EN 13480-3/A1:2005 06/07

CSN EN 13480-3/A2 13 0020 07/07 Kovova primyslovd potrubi - Cést 3: Konstrukce a vypodet EN 13480-3/A2:2006 12/07
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CSNEN 13480-4 13 0020 11/03 Kovova primyslovd potrubi - Cést 4: Vyroba a montaz EN 13480-4:2002 04/04

CSNEN 13480-5 13 0020 11/03 Kovovd primyslovd potrubi - Cést 5: Kontrola a zkougeni EN 13480-5:2002 04/04

CSN EN 13480-6 13 0020 02/05 Kovova primyslova potrubi - Cast 6: Doplitkové pozadavky na EN 13480-6:2004 06/07
potrubi uloZené v zemi

CSN EN 13480-6/A1 13 0020 07/06 Kovova primyslova potrubi - Cast 6: Doplitkové pozadavky na EN 13480-6/A1:2005 06/07
potrubi uloZené v zemi

CSN EN 13480-8 13 0020 09/07 Kovovad primyslova potrubi - Cast 8: Doplitwjici poZadavky pro EN 13480-8:2007 09/08
priimyslovd potrubi z hliniku a hlinikovych slitin

CSN EN 1092-1 131170 03/08 Piiruby a pfirubové spoje - Kruhové piiruby pro trubky, armatury, EN 1092-1:2007 09/08
tvarovky a pifsluSenstvi s oznadenim PN - Cist 1: Piiruby z oceli

CSN EN 1092-3 131170 07/04 Ptiruby a ptirubové spoje - Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, EN 1092-3:2003 06/07
tvarovky a pifsluienstvi s oznaGenim PN - Cést 3: Piiruby ze slitin
médi

CSN EN 1092-3/1 13 1170 05/05 Piiruby a piirubové spoje - Kruhové piiruby pro trubky, armatury, EN 1092-3/AC:2004 06/07
tvarovky a piislusenstvi s oznadenim PN - Cast 3: Piiruby ze slitin
médi

CSN EN 1092-4 131170 01/03 Piiruby a pfirubové spoje - Kruhové piiruby pro trubky, armatury, EN 1092-4:2002 04/04
tvarovky a pifsluienstvi s oznaGenim PN - Cist 4: Piiruby ze slitin
hliniku

CSN EN 1759-3 131175 07/04 Ptiruby a ptirubové spoje - Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, EN 1759-3:2003 06/07
tvarovky a piisluSenstvi s oznadenim Class - Cast 3: Ptiruby ze slitin
médi

CSNEN 1759-3/1 13 1175 05/05 Piiruby a piirubové spoje - Kruhové piiruby pro trubky, armatury, EN 1759-3/AC:2004 06/07
tvarovky a piisluSenstvi s oznadenim Class - Cést 3: Pfiruby ze slitin
médi

CSN EN 1759-4 131175 07/04 Piiruby a pfirubové spoje - Kruhové pfiruby pro trubky, armatury, EN 1759-4:2003 06/07
tvarovky a pifsluSenstvi s oznaGenim Class - Cdst 4: Pifruby ze slitin
hliniku

CSNEN 1591-1 13 1551 05/02 Ptiruby a pfirubové spoje - Pravidla pro navrhovani tésnénych EN 1591-1:2001 04/04
kruhovych piirubovych spoj ast 1: Vypodtovd metoda

CSN EN 10253-2 132200 07/08 Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - Cést 2: Nelegované EN 10253-2:2007 09/08
a feritické oceli se stanovenim pozadavki pro kontrolu

CSN EN 10253-4 132200 11/08 Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem - Cést 4: Austenitické EN 10253-4:2008 12/08
a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tvifeni se stanovenim
pozadavki pro kontrolu

CSNEN 12266-1 133003 11/03 Priumyslové armatury - ZkouSeni armatur - Cést 1: Tlakové zkousky,EN 12266-1:2003 03/06
postupy zkougek a piejimaci kritéria - Zavazné poZadavky

CSNEN 19 13 3004 01/03 Pramyslové armatury - Znadeni kovovych armatur EN 19:2002 04/04

CSNEN 12516-1 133011 0l/06 Prumyslové armatury - Pevnostni ndvrh plagté - Cast I: Tabulkovda EN 12516-1:2005 06/07
metoda pro ocelové plda§té armatur

CSNEN 12516-1/1 133011 12/07 Priumyslové armatury - Pevnostni ndvrh plagté - Cast I: Tabulkovda EN 12516-1/AC:2007 09/08

metoda pro ocelové plda§té armatur
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CSNEN 12516-2 133011 04/05 Priumyslové armatury - Pevnostni ndvrh plasté - Cdst 2: Metoda EN 12516-2:2004 06/07
vypodtu pro ocelové pla§té armatur
CSN EN 12516-3 133011 08/03 Armatury - Pevnostni ndvrh pla§ee - Cast 3: Experimentdlni metoda EN 12516-3:2002 06/07
CSN EN 12516-3/1 133011 01/04 Armatury - Pevnostni navrh pla§t - Cast 3: Experimentdlni metoda EN 12516-3/AC:2003 06/07
CSNEN 12516-4 133011 09/08 Priumyslové armatury - Pevnostni ndvrh plasté - Cdst 4: Metoda EN 12516-4:2008 12/08
vypodtu téles armatur zhotovenych z kovovych materidld jinych nez
ocel
CSN EN 13709 13 3040 10/03 Pramyslové armatury - Ocelové uzaviraci ventily a zpétné ventily  EN 13709:2002 06/07
CSN EN 13397 133055 08/02 Priumyslové armatury - Membrdnoveé armatury z kovovych materid liEN 13397:2001 04/04
CSNENISO 16135 133210 01/07 Priumyslové armatury - Kulové kohouty z materidlii termoplastl EN ISO 16135:2006 06/07
CSNENISO 16136 133215 01/07 Priumyslové armatury - Klapky z materidlii termoplasttl ENISO 16136:2006 06/07
CSN ENISO 16137 13 3220 01/07 Pramyslové armatury - Zpétné armatury z materidli termoplastt  EN ISO 16137:2006 06/07
CSNENISO 16138 133225 01/07 Pramyslové armatury - Membrdnové armatury z materialil EN ISO 16138:2006 06/07
termoplastil
CSNENISO 16139 13 3230_01/07 Priumyslové armatury - Soupdtka z materialii termoplastil EN ISO 16139:2006 06/07
CSN ENISO 21787 133235 01/07 Pramyslové armatury - Uzaviraci armatury z materialii termoplastd EN ISO 21787:2006 06/07
CSNEN 13789 13 3550 10/03 Priumyslové armatury - Litinové uzaviraci ventily EN 13789:2002 04/04
CSNEN 1984 133710 06/01 Priumyslové armatury - Ocelovd Soupidtka EN 1984:2000 04/04
CSNEN 1171 133720 09/03 Priumyslové armatury - Litinovd Soupdtka EN 1171:2002 09/08
CSNEN 12288 133730 03/04 Priimyslové armatury - Soupitka ze slitin mdi EN 12288:2003 03/06
CSN EN 593 133901 12/04 Pramyslové armatury - Kovové uzaviraci motylové klapk: EN 593:2004 06/07
CSNEN 12334 13 4030 03/02 Priumyslové armatury - Zpétné armatury z litin EN 12334:2001 06/07
CSN EN 12334/A1 13 4030 03/05 Priumyslové armatury - Zpétné armatury z litiny EN 12334/A1:2004 06/07
CSN EN 14341 13 4035 02/07 Pramyslové armatury - Zpétné armatury z oceli EN 14341:2006 06/07
CSNEN 1983 134107 01/07 Priumyslové armatury - Kulové kohouty z oceli EN 1983:2006 06/07
CSNENISO 4126-1 134310 12/04 Bezpeénostni pojistnd zafizeni proti nadmérnému tlaku - Cést 1: EN ISO 4126-1:2004 06/07
Pojistné ventily
CSNENISO 4126-1/1 134310 06/07 Bezpeénostni pojistnd zafizeni proti nadmérnému tlaku - Cést 1: ENISO 4126-1/AC:2006  09/07
Pojistné ventily
CSNENISO 4126-3 134310 12/06 Bezpeénostni pojistnd zafizeni proti nadmérnému tlaku - Cést 3: EN ISO 4126-3:2006 06/07
Kombinace pojistnych ventilli a bezpeénostnich zafizeni s pritrZznou
membrinou
CSNENISO 4126-4 134310 01/05 Bezpeénostni pojistnd zafizeni proti nadmérnému tlaku - Cést 4: EN ISO 4126-4:2004 06/07
Pojistné ventily s pomocnym fizenim
CSNENISO 4126-5 134310 01/05 Bezpednostni pojistnd zafizeni proti nadmérnému tlaku - Cést 5: EN ISO 4126-5:2004 06/07
Rizené bezpeénostni systémy uvolilujici tlak (CSPRS)
CSN EN 1349 134511 05/01 Reguladni armatury pro primyslové proces EN 1349:2000 04/04
CSN EN 1349/1 134511 08/02 Regulaéni armatury pro primyslové proces EN 1349/AC:2001 04/04
CSNEN 14585-1 139010 08/06 Sestavy vinovcovych kovovych hadic na tlakovd zafizeni- Cast 11 EN 14585-1:2006 06/07

Pozadavky
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CSN EN 378-2 14 0647 10/08 Chladici zafizeni a tepelnd Serpadla - Bezpednostni a EN 378-2:2008 12/08
environmentalni poZadavky - Cast 2: Konstrukee, vyroba, zkouseni,
znadeni a dokumentace

CSNEN 13136 142006 03/02 Chladici zafizenf a tepelnd éerpadla - Pojistnd zafizeni proti EN 13136:2001 04/04
piekrodeni tlaku a jim piislund potrubi - Vypoctové postup

CSNEN 13136/A1 142006 01/06 Chladici zafizenf a tepelnd éerpadla - Pojistnd zafizeni proti EN 13136/A1:2005 09/08
piekrodeni tlaku a jim piislund potrubi - Vypoctové postup

CSN EN 12263 142010 12/99 Chladici zafizeni a tepelnd ¢erpadla - Bezpednostni spinaci zafizeni EN 12263:1998 04/04
k omezovani tlaku - Pozadavky a zkousky

CSNEN 12284 142014 07/04 Chladici zafizeni a tepelnd Serpadla - Ventily - PoZadavky, zkouseni EN 12284:2003 06/07
a znadeni

CSNEN 12178 142015 08/04 Chladici zafizeni a tepelnd Serpadla - Hladinoznaky - PoZzadavky, EN 12178:2003 06/07
zkougeni a znacen{

CSNEN 14276-1 142020 12/06 Tlakovd zafizeni chladicich zafizeni a tepelnych Serpadel - Cast 11 EN 14276-1:2006 06/07
Nadoby - VSeobecné pozadavky

CSNEN 14276-2 142020 10/07 Tlakovd zafizen{ chladicich zafizeni a tepelnych Serpadel - Cast 2:  EN 14276-2:2007 09/08
Potrubi - Vieobeené poZzadavky

CSN EN 334 38 6445 09/06 Reguldtory tlaku plynu pro vstupni pfetlak do 100 bari véetng EN 334:2005 06/07

CSN EN 14382 38 6450 09/06 Zabezpedovaci zafizeni pro reguladni stanice a reguladni zafizeni - EN 14382:2005 06/07
Bezpednostni uzavéry plynu pro provozni tlaky do 100 bart véetné

CSNEN 1866 389161 08/06 Pojizdné hasici piistroje EN 1866:2005 06/07

CSN EN 10204 42 0009 08/05 Kovové vyrobky - Druhy dokumentii kontrol EN 10204:2004 06/07

CSN EN 10305-4 42 0096 05/04 Ocelové trubky pro pfesné pouZiti - Technické dodaci podminky - EN 10305-4:2003 03/06
Cast 4: Bezedvé trubky taZené za studena pro hydraulické a
pneumaticke systémy

CSN EN 10305-6 42 0098 11/05 Ocelové trubky pro piesné pouZiti - Technické dodaci podminky -  EN 10305-6:2005 06/07
Cast 6: Svafovans trubky taZens za studena pro hydraulické a
pneumaticke systén

CSNEN 10216-1 42 0261 08/03 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nadoby a zafizeni - Technické EN 10216-1:2002 06/07
dodaci podminky - Cast 1: Trubky z nelegovanych oceli se
zaruSenymi vlastnostmi pii okolni teploté

CSNEN 10216-1/A1 420261 11/04 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10216-1/A1:2004 06/07
dodaci podminky - Cést 1: Trubky z nelegovanych oceli se
zaruSenymi vlastnostmi pii okolni teploté

CSN EN 10216-2+A2 420262 02/08 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10216-2+A2:2007 09/08
dodaci podminky - Cast 2: Trubky z nelegovanych a legovanych
oceli se zarudenymi vlastnostmi pii zvySenych teplotich

CSNEN 10216-3 42 0263 09/03 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nadoby a zafizeni - Technické EN 10216-3:2002 06/07
dodaci podminky - Cast 3: Trubky z legovanych jemnozrnnych oceli

CSNEN 10216-3/A1 420263 11/04 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10216-3/A1:2004 06/07

dodaci podminky - Cast 3: Trubky z legovanych jemnozrnnych oceli
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CSN EN 10216-4 42 0264 09/03 Bezedvé ocelové trubky pro tlakové nadoby a zafizeni - Technické EN 10216-4:2002 06/07
dodaci podminky - Cést 4: Trubky z nelegovanych a legovanych
oceli se zarudenymi vlastnostmi pii nizkych teplotich

CSNEN 10216-4/A1 420264 11/04 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10216-4/A1:2004 06/07
dodaci podminky - Cast 4: Trubky z nelegovanych a legovanych
oceli se zarudenymi vlastnostmi pfi nizkych teplotich

CSNEN 10216-5 42 0265 03/05 Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nadoby a zafizeni - Technické EN 10216-5:2004 06/07
dodaci podminky - Cast 5: Trubky z korozivzdomnych oceli

CSNEN 10222-1 420290 10/00 Ocelové vykovky pro tlakové nddoby a zafizeni - Cést 1: Vieobecné EN 10222-1:1998 04/04
pozadavky pro volné vykovky

CSNEN 10222-1/Al 420290 01/03 Ocelové vykovky pro tlakové nddoby a zafizeni - Cast 1: Vieobecné EN 10222-1/A1:2002 04/04
pozadavky pro volné vykovky

CSNEN 10222-2 420291 04/02 Ocelové vykovky pro tlakové nddoby a zafizeni - Cést 2: Feritické a EN 10222-2:1999 04/04
martenzitické oceli pro pouZiti pii vy§§ich teplotach EN 10222-2/AC:2000

CSNEN 10222-3 420292 10/00 Ocelové vykovky pro tlakové nddoby a zafizen - Cést 3: Niklové  EN 10222-3:1998 04/04
oceli se stanovenymi vlastnostmi pii nizkych teplotich

CSNEN 10222-4 420293 10/00 Ocelové vykovky pro tlakové nddoby a zafizeni - Cést 4: Svafitelné EN 10222-4:1998 04/04
jemnozrnné oceli s vy§§i mezi kluzu

CSN EN 10222-4/A1 420293 01/03 Ocelové vykovky pro tlakové nddoby a zafizeni - Cést 4: Svafitelné EN 10222-4/A1:2001 04/04
jemnozrnné oceli s vy§§i mezi kluzu

CSNEN 10222-5 42 0294 03/02 Ocelové vykovky pro tlakové nadoby a zafizeni - Cést 5: EN 10222-5:1999 04/04
Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné ~ EN 10222-5/AC:2000
oceli

CSNEN 10028-1 420937 06/08 Ploché vyrobky z oceli pro tlakové ucely - Cdst 1: Vieobecné EN 10028-1:2007 09/08
pozadavky

CSNEN 10028-7 420937 07/08 Ploché vyrobky z oceli pro tlakové udely - Cist 7: Korozivzdorné  EN 10028-7:2007 09/08
oceli

CSNEN 10028-2 420938 12/04 Ploché vyrobky z ocelf pro tlakové nddoby a zafizeni - Cast 2: EN 10028-2:2003 06/07
Nelegované a legované oceli se stanovenymi vlastnostmi pro vy§§i
teplot;

CSN EN 10028-2/1 420938 03/06 Ploché vyrobky z ocelf pro tlakové nddoby a zafizeni - Cast 2: EN 10028-2/AC:2005 06/07
Nelegované a legované oceli se stanovenymi vlastnostmi pro vy§§i
teplot;

CSNEN 10028-3 420939 12/04 Ploché vyrobky z ocelf pro tlakové nddoby a zafizeni - Cast 3: EN 10028-3:2003 03/06
Svafitelné jemnozrnné oceli, normalizaéng Zihané

CSNEN 10028-4 420940 12/04 Ploché vyrobky z ocelf pro tlakové nddoby a zafizeni - Cast 4: Oceli EN 10028-4:2003 03/06
legované niklem se zaruéenymi vlastnostmi pi'i nizkych teplotich

CSN EN 10028-4/1 420940 03/06 Ploché vyrobky z oceli pro tlakové nddoby a zafizeni - Cast 4: Oceli EN 10028-4/AC:2005 06/07
legované niklem se zaruéenymi vlastnostmi pi'i nizkych teplotich

CSNEN 10028-5 420941 12/04 Ploché vyrobky z ocelf pro tlakové nddoby a zafizeni - Cast 5: EN 10028-5:2003 03/06

Svafitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky vdlcované
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CSNEN 10028-6 420942 12/04 Ploché vyrobky z ocelf pro tlakové nddoby a zafizeni - Cast 6: EN 10028-6:2003 03/06
Svafitelné jemnozrnné oceli, zu§lechténé
CSN EN 10269 42 0947 06/01 Oceli a niklové slitiny na upeviiovaci prvky pro pouziti pii EN 10269:1999 04/04
zvy§enych a/nebo nizkych teplotich
CSN EN 10269/A1 420947 11/06 Oceli a niklové slitiny na upeviiovaci prvky pro pouziti pii EN 10269/A1:2006 06/07
zvy§enych a/nebo nizkych teplotich EN 10269/A1/AC:2006
CSNEN 1563 42 0951 10/99 Slévdrenstvi - Litiny s kulickovym grafitem EN 1563:1997 09/08
CSNEN 1563/A2 42 0951 06/06 Slévdrenstvi - Litiny s kulickovym grafitem EN 1563/A2:2005 09/08
CSNEN 1563/A1 420951 07/03 Slévdrenstvi - Litiny s kuli¢kovym grafitem EN 1563/A1:2002 09/08
CSN EN 1563/A2 42 0951 Slévdrenstvi - Litiny s kuli¢kovym grafitem EN 1563/A2:2005 09/08
CSNEN 1562 42 0955 10/99 v i - Temperované litin EN 1562:1997 09/08
CSNEN 13835 42 0958 10/03 renstvi - Austenitické litin EN 13835:2002 09/08
CSNEN 1564 42 0960 10/99 i - Tzotermicky kalené litiny s kulickovym grafitem EN 1564:1997 09/08
CSN EN 10273 42 1030 07/08 Tyce valcované za tepla ze svafitelnych oceli se zaruéenymi EN 10273:2007 09/08
vlastnostmi pii vy§§ich teplotich pro tlakové tcel
CSN EN 10272 42 1031 04/08 Tyde z korozivzdornych oceli pro tlakové nddoby a zafizeni EN 10272:2007 09/08
CSNEN 10217-1 421043 12/03 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-1:2002 06/07
dodaci podminky - Cast 1: Trubky z nelegovanych oceli se
zarudenymi vlastnostmi pii okolni teploté
CSNEN 10217-1/AL 421043 08/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-1/A1:2005 06/07
dodaci podminky - Cast 1: Trubky z nelegovanych oceli se
zaruSenymi vlastnostmi pii okolni teploté
CSNEN 10217-2 421044 01/04 Svatované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-2:2002 06/07
dodaci podminky - Cést 2: Elektricky svafované trubky z
nelegovanych a legovanych oceli se zaruéenymi vlastnostmi pfi
zvy§enych teplotich
CSNEN 10217-2/A1 421044 08/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-2/A1:2005 06/07
dodaci podminky - Cast 2: Elektricky svafované trubky z
nelegovanych a legovanych oceli se zaruéenymi vlastnostmi pfi
zvy§enych teplotich
CSNEN 10217-3 421045 02/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-3:2002 06/07
dodaci podminky - Cast 3: Trubk z jemnozrnnych legovanych oceli
CSNEN 10217-3/A1 42 1045 08/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-3/A1:2005 06/07
dodaci podminky - Cast 3: Trubk z jemnozrnnych legovanych oceli
CSNEN 10217-4 42 1046 02/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-4:2002 06/07
dodaci podminky - Cast 4: Elektricky svafované trubky z
nelegovanych oceli se zarudenymi vlastnostmi pfi nizkych teplotich
CSNEN 10217-4/A1 42 1046 08/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-4/A1:2005 06/07

dodaci podminky - Cést 4: Elektricky svafované trubky z
nelegovanych oceli se zarudenymi vlastnostmi pii nizkych teplotich
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CSNEN 10217-5 421047 02/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-5:2002 06/07
dodaci podminky - Cést 5: Pod tavidlem obloukové svafované
trubky z nelegovanych a legovanych oceli se zaruéenymi
vlastnostmi pii zvy§enych teplotich

CSNEN 10217-5/A1 421047 08/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-5/A1:2005 06/07
dodaci podminky - Cdst 5: Pod tavidlem obloukové svafované
trubky z nelegovanych a legovanych oceli se zaruéenymi
vlastnostmi pii zvy§enych teplotich

CSNEN 10217-6 421048 02/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-6:2002 06/07
dodaci podminky - Cast 6: Pod tavidlem obloukové svafované
trubky z nelegovanych oceli se zarudenymi vlastnostmi pii nizkych
teplotich

CSNEN 10217-6/A1 421048 08/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové nddoby a zafizeni - Technické EN 10217-6/A1:2005 06/07
dodaci podminky - Cést 6: Pod tavidlem obloukové svafované
trubky z nelegovanych oceli se zarudenymi vlastnostmi pii nizkych
teplotich

CSNEN 10217-7 421049 12/05 Svafované ocelové trubky pro tlakové tdely - Technické dodaci EN 10217-7:2005 06/07
podminky - Cast 7: Trubky z korozivzdomnych oceli

CSNEN 10213 42 1262 06/08 Ocelové odlitky pro tlakova zafizeni EN 10213:2007 09/08

CSNEN 12392 42 1460 07/01 Hlinik a slitiny hliniku - Tvafené vyrobky - Zvlastni poZadavky na EN 12392:2000 04/04
vyrobky uréené na vyrobu tlakovych zafizeni

CSNEN 133487 42 1523 08/02 Med a slitiny médi - Trubky beze§vé kruhové z médi pro EN 13348:2001 06/07
medicindlni plyny nebo vakuum

CSNEN 13348/A17 421523 09/05 Med a slitiny médi - Trubky beze§vé kruhové z médi pro EN 13348/A1:2005 06/07
medicindlni plyny nebo vakuum

CSNEN 12735-1 421525 06/02 Med a slitiny medi - Trubky beze§vé kruhové z médi pro EN 12735-1:2001 06/07
Klimatizaci a chlazeni - Cast 1: Trubk pro potrubni systém

CSNEN 12735-1/A1 421525 09/05 Med a slitiny medi - Trubky beze§vé kruhové z médi pro EN 12735-1/A1:2005 06/07
Klimatizaci a chlazeni - Cist 1: Trubky pro potrubni systémy

CSNEN 12735-2 421525 06/02 Med a slitiny medi - Trubky beze§vé kruhové z médi pro EN 12735-2:2001 06/07
Klimatizaci a chlazeni - Cist 2: Trubky pro zafizeni

CSNEN 12735-2/A1 421525 09/05 Med a slitiny médi - Trubky beze§vé kruhové z médi pro EN 12735-2/A1:2005 06/07
Klimatizaci a chlazeni - Cist 2: Trubky pro zafizeni

CSNEN 1057 42 1526 12/06 Med a slitiny médi - Trubky beze§vé kruhové z médi pro vodua  EN 1057:2006 06/07
plyn pro sanitdrni instalace a vytdpéei zafizeni

CSNEN 12451 42 1527 05/01 Med a slitiny médi - Trubky beze§vé kruhové pro vyméniky tepla  EN 12451:1999 04/04

CSN EN 12452 421529 05/01 MEQ a slitiny médi - Trubky bezesvé valcované, Zebrované, pro EN 12452:1999 04/04
vymeéniky tepla

CSNEN 12420 42 1542 01/01 Med a slitiny médi - Vykovky EN 12420:1999 04/04

CSNEN 1653 42 1550 05/00 Med a slitiny médi - Desky, plechy a kotouce pro bojlery, tlakové  EN 1653:1997 06/07

nadoby a zdsobniky teplé vody
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CSNEN 1653/A1 42 1550 12/01 Med a slitiny medi - Desky, plechy a kotoude pro bojlery, tlakové  EN 1653/A1:2000 04/04
nadoby a zdsobniky teplé vody
CSNENISO 15494 64 6403 01/04 Plastové potrubni systémy pro primyslové aplikace - Polybuten EN ISO 15494:2003 03/06
(PB), polyethylen (PE) a polypropylen (PP) - Specifikace pro
souCdsti a systém - Metrické fad
CSNENISO 15493 64 6404 01/04 Plastové potrubni systémy pro primyslové aplikace - EN ISO 15493:2003 03/06
Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), nem&kéeny polyvinylchlorid
(PVC-U) a chlorovany polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro
souddsti a systém - Metrické fady
CSNENISO 10931 64 6440 08/06 Plastové potrubni systémy pro primyslové aplikace - EN ISO 10931:2005 06/07
Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro souddsti a systém
CSN EN 764-5 69 0004 07/03 Tlakovd zafizeni - Cast 5: Dokumenty kontroly materialti a shoda s EN 764-5:2002 06/07
materidlovou specifikaci
CSN EN 764-7 69 0004 01/03 Tlakovd zafizeni - Cast 7: Bezpeénostni systémy pro netopend EN 764-7:2002 03/06
tlakovd zaifzeni
CSN EN 764-7/2 69 0004 08/07 Tlakovd zafizeni - Cast 7: Bezpeénostni systémy pro netopend EN 764-7/AC:2006 09/07
tlakovd zaifzeni
CSNEN 13445-1 69 5245 06/03 Netopené tlakové nddoby - Cést I: Vieobecné EN 13445-1:2002 04/04
CSNEN 13445-1/A2 69 5245 09/07 Netopené tlakové nddoby - Cést I: Vieobecné EN 13445-1/A2:2006 12/07
CSN EN 13445-1/A3 69 5245 04/08 Netopené tlakové nddoby - Cést I: Vieobecné EN 13445-1/A3:2007 09/08
CSNEN 13445-2 69 5245 06/03 Netopené tlakové nddoby - Cdst 2: Materialy EN 13445-2:2002 04/04
CSN EN 13445-2/A2 69 5245 (9/07 Netopené tlakové nddoby - Cdst 2: Materidl, EN 13445-2/A2:2006 12/07
CSNEN 13445-3 69 5245 10/03 Netopené tlakové nddoby - Cdst 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3:2002 04/04
CSNEN 13445-3/A11 69 5245 09/07 Netopené tlakové nddoby - Cést 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3/A11:2006 12/07
CSN EN 13445-3/A17 69 5245 10/08 Netopené tlakové nddoby - Cést 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3/A17:2007 12/08
CSN EN 13445-3/A2 69 5245 05/08 Netopené tlakové nddoby - Cést 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3/A2:2007 09/08
CSN EN 13445-3/A3 69 5245 05/08 Netopené tlakové nddoby - Cést 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3/A3:2007 09/08
CSN EN 13445-3/A4 69 5245 06/06 Netopené tlakové nddoby - Cést 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3/A4:2005 06/07
CSN EN 13445-3/A5 69 5245 10/06 Netopené tlakové nddoby - Cdst 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3/A5:2006 06/07
CSN EN 13445-3/A6 69 5245 10/06 Netopené tlakové nddoby - Cdst 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3/A6:2006 06/07
CSN EN 13445-3/A8 69 5245 12/06 Netopené tlakové nddoby - Cést 3: Konstrukee a vypodet EN 13445-3/A8:2006 06/07
CSNEN 13445-4 69 5245 06/03 Netopené tlakové nddoby - Cést 4: Vyroba EN 13445-4:2002 04/04
CSN EN 13445-4/A2 69 5245 09/07 Netopené tlakové nddoby - Cést 4: Vyroba EN 13445-4/A2:2006 12/07
CSNEN 13445-5 69 5245 06/03 Netopené tlakové nddoby - Cést 5: Kontrola a zkou§eni EN 13445-5:2002 04/04
CSN EN 13445-5/A2 69 5245 05/06 Netopené tlakové nddoby - Cést 5: Kontrola a zkou§eni EN 13445-5/A2:2005 06/07
CSN EN 13445-5/A3 69 5245 01/07 Netopené tlakové nddoby - Cést 5: Kontrola a zkou§eni EN 13445-5/A3:2006 06/07
CSN EN 13445-5/A4 69 5245 (9/07 Netopené tlakové nddoby - Cést 5: Kontrola a zkou§eni EN 13445-5/A4:2006 12/07
CSN EN 13445-5/A5 69 5245 05/07 Netopené tlakové nddoby - Cést 5: Kontrola a zkou§eni EN 13445-5/A5:2006 06/07
CSN EN 13445-6 69 5245 06/03 Netopené tlakové nadoby - Cast 6: PoZadavky pro navrhovani a EN 13445-6:2002 04/04

vyrobu tlakovych nddob a tlakovych &asti z litiny s kuliékovym

grafitem
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CSN EN 13445-6/A1 69 5245 01/05 Netopené tlakové nadoby - Cast 6: PoZadavky pro navrhovani a EN 13445-6/A1:2004 06/07
vyrobu tlakovych nadob a tlakovych ¢dsti z litiny s kuli¢kovym
grafitem

CSN EN 13445-6/A2 69 5245 09/07 Netopené tlakové nadoby - Cast 6: PoZadavky pro navrhovani a EN 13445-6/A2:2006 12/07
vyrobu tlakovych nadob a tlakovych ¢dsti z litiny s kuli¢kovym
grafitem

CSN EN 13445-8 69 5245 07/07 Netopené tlakové nadoby - Cast 8: Dopliiyjici poZadavky na nadoby EN 13445-8:2006 12/07
z hliniku a jeho slitin

CSN EN 1626 69 7226 01/00 Kryogenické nadoby - Uzaviraci armatury pro provoz s nizkymi EN 1626:1999 04/04
teplotami

CSNEN 12434 69 7234 08/01 Kryogenické nadoby - Kryogenické ohebné hadice EN 12434:2000 04/04

EN 12434/AC:2001

CSN EN 13648-1 69 7248 02/03 Kryogenické nadoby - Bezpednostni zafizeni na ochranu proti EN 13648-1:2002 04/04
nadmérnému tlaku - Cést 1: Pojistné ventily pro provoz s nizkymi
teplotami

CSN EN 13648-2 69 7248 01/03 Kryogenické nadoby - Bezpecnostni zafizeni na ochranu proti EN 13648-2:2002 04/04
nadmémému tlaku - Cast 2: Pojistné membrany pro provoz s
nizkymi teplotami

CSN EN 13648-3 69 7248 08/03 Kryogenické nadoby - Bezpednostni zafizeni na ochranu proti EN 13648-3:2002 03/06
nadmémému tlaku - Cast 3: Stanovend poZadovansho vytoku -
Kapacita a dimenzovdni

CSNEN 1252-1 69 7252 03/99 Kryogenické nadoby - Materidly - Cast 1: Pozadavky na EN 1252-1:1998 04/04
houZevnatost pii teplotich pod -80°C

CSNEN 1252-1/1 69 7252 10/99 Kryogenické nadoby - Materialy - Cast 1: PoZadavky na EN 1252-1/AC:1998 06/07
houZevnatost pii teplotich pod -80°C

CSNEN 1252-2 69 7252 10/01 Kryogenické nadoby - Materidly - Cast 2: PoZzadavky na EN 1252-2:2001 04/04
houZevnatost pii teplotich mezi -804 °C a -20 °C

CSNEN 14197-1 69 7257 03/04 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuové izolované nadoby - Cést EN 14197-1:2003 03/06
1: Zakladni poZzadavky

CSNEN 14197-2 69 7257 09/04 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuové izolované nadoby - Cést EN 14197-2:2003 06/07
2: Konstrukee, vyroba, kontrola a zkougeni

CSNEN 14197-2/1 69 7257 07/07 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuové izolované nadoby - Cést EN 14197-2/AC:2006 09/07
2: Konstrukee, vyroba, kontrola a zkou§eni

CSNEN 14197-2/A1 69 7257 04/07 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuové izolované nddoby - Cast EN 14197-2/A1:2006 06/07
2: Konstrukee, vyroba, kontrola a zkougeni

CSNEN 14197-3 69 7257 12/04 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuové izolované nadoby - Cést EN 14197-3:2004 06/07
3: Provozni poZadavky EN 14197-3/AC:2004

CSNEN 14197-3/A1 69 7257 04/06 Kryogenické nadoby - Stabilni nevakuové izolované nddoby - Cast EN 14197-3/A1:2005 06/07
3: Provozni poZadavky

CSNEN 13458-1 69 7258 12/02 Kryogenické nadoby - Stabilni vakuové izolované nadoby - Cést 1: EN 13458-1:2002 04/04

Zakladni pozadavky
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CSNEN 13458-2 69 7258 (9/03 Kryogenické nadoby - Stabilni vakuové izolované nadoby - Cést 2: EN 13458-2:2002 03/06
Konstrukcee, vyroba, kontrola a zkouseni
CSNEN 13458-2/1 69 7258 07/07 Kryogenické nadoby - Stabilni vakuové izolované nadoby - Cést 2: EN 13458-2/AC:2006 09/07
Konstrukcee, vyroba, kontrola a zkouseni
CSNEN 13458-3 69 7258 12/03 Kryogenické nadoby - Stabilni vakuové izolované nadoby - Cést 3: EN 13458-3:2003 03/06
Provozni poZzadavky
CSNEN 13458-3/A1 69 7258 04/06 Kryogenické nadoby - Stabilni vakuové izolované nddoby - Cast 3: EN 13458-3/A1:2005 06/07
Provozni poZzadavky
CSN EN 13371 69 7271 09/02 Kryogenické nddoby - Spojky pro provoz pii nizkych teplotich EN 13371:2001 04/04
CSN EN 1797 69 7297 05/02 Kryogenické nadoby - Kompatibilita plynu s materidlem EN 1797:2001 04/04
CSNEN 14075 69 8235 08/03 Stabilni ocelové svafované sériové vyrabéné vilcové zasobniky pro EN 14075:2002 03/06
podzemni skladovani zkapalnénych uhlovodikovych plynt (LPG) o
objemu do 13 m’ véetné - Névrh a vyroba
CSN EN 14075/A1 69 8235 07/05 Stabilni ocelové svafované sériové vyrabéné vilcové zasobniky pro EN 14075/A1:2004 06/07
podzemni skladovani zkapalnénych uhlovodikovych plynt (LPG) o
objemu do 13 m’ véetng - Névrh a vyroba
CSN EN 13831 69 8237 05/08 Uzaviené expanzni nddoby s vestavénou membranou pro instalovani{EN 13831:2007 09/08
ve vodnich systémech
CSNEN 14359 69 8259 04/07 Plynokapalinové zdsobniky pro hydraulické pfevod EN 14359:2006 12/07
CSNEN 13121-1 69 8921 01/04 Nadzemni sklolamindtové nadrZe a nadoby - Cdst 1: Vychozi EN 13121-1:2003 03/06
materidly - Technické pfejimaci a podminky
CSNEN 13121-2 69 8921 08/04 Nadzemnf sklolamindtové nadrze a nadoby - Cést 2: Sendviéové  EN 13121-2:2003 06/07
materidly - Chemickd odolnost
CSNEN 13923 69 8923 07/06 Vinuté laminatové tlakové nadoby - Materidly, konstrukce, vyroba a EN 13923:2005 06/07
zkoudeni
CSNEN 12778 94 4810 05/03 Niadobi - Tlakové hrnce pro domaci pouZiti EN 12778:2002 03/06
Harmonizované evropské normy, které dosud nebyly zapracoviny do soustavy CSN a které 1ze vyuzit ve smyslu § 4a odst. 3 zakona pii posuzovani shody
Ufedni véstnik Evropské unie Nizev EN, HD Harmonizovans Véstnik UNMZ
EN, HD / zména zverejnéni
informace o
harmenizaci
EN, HD
OJO8/C L11/10 Butt-welding pipe fittings - Part 4: Wrought austenitic and austenitic-EN 10253-4:2008 09/08
ferritic (duplex) stainless steels with specific inspection requirements
OJO8/C L11/10 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings EN 1092-3/AC:2007 09/08
and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges
OJO8/C L11/10 Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method EN 12516-4:2008 09/08
for valve shells manufactured in metallic materials other than steel
OJO8/C L11/10 Unfired pressure vessels - Part 1: General - Additional requirements EN 13445-1/A1:2007 09/08

for DBA
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OJO8/C L11/10 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials - Additional EN 13445-2/A1:2007 09/08
requirements for DBA

OJ 08/C 111/10 Unfired pressure vessels - Part 3: Design EN 13445-3/A1:2007 09/08

OJ08/C 111/10 Unfired pressure v - Part 3: Design EN 13445-3/A10:2008 09/08

OJ 08/C 111/10 Unfired pressure v - Part 3: Design EN 13445-3/A17:2007 09/08

OJO8/C L11/10 Unfired pressure vessels - Part 5: Inspection and testing - Additional EN 13445-5/A1:2007 09/08
requirements for DBA

OJ 06/C 311/07 Cryogenic vessels - Static vacuum insulated vessels - Part 2: Design, EN 13458-2/AC:2006 06/07
fabrication, inspection and testing

OJ08/C 111/10 Founding - Austenitic cast irons EN 13835/A1:2006 09/08

OJ 06/C 311/07 Cryogenic v Is - Static non-vacuum insulated vessels - Part 2: EN 14197-2/AC:2006 06/07
Design, fabrication, inspection and testing

OJ 08/C 166/03 Founding - Malleable cast irons EN 1562/A1:2006 09/08

OJ 08/C 166/03 Founding - Austempered ductile cast irons EN 1564/A1:2006 09/08

OJ 08/C 166/03 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental ~ EN 378-2:2008 09/08
requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and
documentation

OJ 06/C 311/07 Pressure equipment - Part 7: Safety systems for unfired pressure EN 764-7/AC:2006 06/07
equipment

OJ 06/C 311/07 Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: ENISO 4126-1/AC:2006  06/07
Safety valves (ISO 4126-1:2004)

15, Nafizeni vlady &. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vytahy, ve znéni nafizeni vlady &. 127/2004 Sb.

Ceské technické normy piejimajici harmonizované EN ozndmené v Ufednim véstniku Evropské unie

Ceska technicka T¥. Datum  ZruSena ke dni/ Nizev CSN Harmonizovana Véstnik UNMZ

norma / zména znak vydani Nahrazena CSN: vydani EN, HD / zména harmonizace CSN

CSN EN 12385-3+A1 024302 12/08 Ocelovd draténd lana - Bezpeénost - Cast 3: Informace pro EN 12385-3+A1:2008 12/08
pouZivani a idrzbu

CSN EN 12385-5 024302 06/04 Ocelovd driténd lana - Bezpednost - Cdst 5: Pramennd lana pro EN 12385-5:2002 12/05
vytah

CSN EN 12385-5/1 02 4302 06/06 Ocelovd driténd lana - Bezpednost - Cdst 5: Pramennd lana pro EN 12385-5/AC:2005 12/07
vytahy

CSNEN 13411-7 02 4470 02/07 Ukondeni ocelovych draténych lan - Bezpecnost - Cést 7: EN 13411-7:2006 03/07
Symetrické klinové vidlicové objimky

CSNEN 81-1 27 4003 04/99 Bezpednostni piedpisy pro konstrukei a montaZ vytaht - Cast 1: EN 81-1:1998 04/04
Elektrické vytahy

CSNEN 81-1/2 274003 07/00 Bezpednostni piedpisy pro konstrukei a montaZ vytaht - Cast 1: EN 81-1/AC:1999 12/05

Elektrické vytahy
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